
いわき市調査結果                  別紙５ 

 

１ ５月実施分 

（１） アスベストモニタリングマニュアル（第３版）による分析 

 
 

（２） 電子顕微鏡法による分析 

 

 

２ ６月実施分 

・ アスベストモニタリングマニュアル（第３版）による分析 

 
 

※アスベストモニタリングマニュアル（第３版）によるアスベスト濃度とは 

クリソタイル繊維数濃度を示す。 


