
飛散性アスベスト廃棄物（廃石綿等）の処理状況（平成 22 年度実績） 

 

 平成 23年 8月 8日付け「廃石綿等の処理状況調査について」にて、各都道府県・各政令

市に調査依頼した結果を取りまとめたところ、平成 22 年度の廃石綿等の処理量は、30,582

トンであった。うち、二重こん包又は固型化した上での埋立処分が 27,150 トン、溶融

処理が 3,372 トン、無害化処理が 60 トンであった。 

単位：トン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブロック別処理量                                                    単位：トン 

ブロック名 最終処分量 溶融処理量 
北海道区域 ８１３ ０ 
東北区域 ７，０４１ ５４ 
関東区域 ３，１０５ ２，３０７ 
中部区域 ６，００９ ３ 
近畿区域 ３，１０６ ０ 

中国四国区域 ３，５４３ ９５１ 
九州区域 ３，６７２ ５７ 

計 ２７，２８９ ３，３７２ 
 
ブロック別処理業者数 

ブロック名 最終処分 中間処理（※） 
北海道区域 １５ ０ 
東北区域 １３ ２ 
関東区域 ８ ４ 
中部区域 ８ ０ 
近畿区域 ４ １ 

中国四国区域 １３ ２ 
九州区域 １２ ２ 

計 ７３ １１ 
※ 中間処理は、溶融処理及び無害化処理を意味する。 

排出量 

 

30,582 

二重こん包又は固型化 

27,150 

遮断型最終処分場 

27 

管理型最終処分場 

62 

再生利用 

3,293 

溶融処理 

3,372 

管理型最終処分場 

27,123 

安定型最終処分場 

17 

管理型最終処分場 

60 

無害化処理 

60 


